
CLASIFICACIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL SOLDEO

SMAW MIG/MAG TIG ELECTROD. ARCO 
SUMERGIDO

FLUJOS ARCO 
SUMERGIDO

ALAMBRE CON 
NÚCLEO

SOLDADURA DE GAS GAS PROTECTOR

ACEROS

SIN ALEACIÓN EN ISO 2560:2010 EN ISO 14341:2011 EN ISO 636:2017 EN ISO 14171:2016

EN ISO 14174:2019

EN ISO 17632:2016 EN ISO 20378:2019

EN ISO 14175:2009ALTA RESISTENCIA EN ISO 18275:2019 EN ISO 16834:2012 EN ISO 26304:2018 EN ISO 18276:2017

RESIST. FLUENCIA EN ISO 3580:2018 EN ISO 16834:2012 EN ISO 24598:2019 EN ISO 17634:2015 EN ISO 20378:2019

INOXIDABLE EN ISO 3581:2016 EN ISO 14343:2017 EN ISO 17633:2018

OTROS MATERIALES

NIQUEL EN ISO 14172:2015 EN ISO 18274:2011 EN ISO 14174:2019 EN ISO 12153:2012

EN ISO 14175:2009
COBRE EN ISO 17777:2016 EN ISO 24373:2019

ALUMINIO EN ISO 18273:2016

HIERRO FUNDIDO EN ISO 1071:2016 EN ISO 1071:2016

TITANIO EN ISO 24034:2020

SOLDADURA POR ARCO

ACERO ALUMINIO

AGRUPAMIENTO DE
MATERIALES

CEN ISO/TR 15608:2020

CEN ISO/TR 20172:2006

CEN ISO/TR 20173:2020

CEN ISO/TR 20174:2020

WPS ESPECIFICACIÓN
PROCESO DE SOLDEO

EN ISO 15609-1:2020 SOLDEO POR GAS SOLD. HAZ DE
ELECTRONES

SOLDEO POR LÁSER

EN ISO 15609-2:2020 EN ISO 15609-3:2005  EN ISO 15609-4:2010 

WPQR CUALIFICACIÓN
PROCESO DE SOLDEO

EN ISO 15607:2020 SOLD. HIERRO
FUNDIDO

SOLD. ARCO TITANIO Y
ZIRCONIO

SOLD. ARCO Y GAS EN COBRE

EN ISO 15610:2004 EN ISO 15614-3:2009  EN ISO 15614-5:2005  EN ISO 15614-6:2006 

EN ISO 15611:2004 SOLD. RECUBRIMIENTO SOLD. TUBOS PLACAS
TUBULARES

SOLD. LÁSER Y HAZ ELECTRONES

EN ISO 15612:2019 EN ISO 15614-7:2020  EN ISO 15614-8:2016  EN ISO 15614-11:2002

EN ISO 15613:2005

EN ISO 15614-1:2018 EN ISO 15614-2:2006

EN ISO 15614-4:2005

CUALIFICACIÓN DE
SOLDADORES

EN ISO 9606-1:2017 EN ISO 9606-2:2005 COBRE NÍQUEL TITANIO Y ZIRCONIO

EN ISO 9606-3:1999  EN ISO 9606-4:1999  EN ISO 9606-5:2000 

COORDINACIÓN DE SOLDADURA EN ISO 14731:2019

PERSONAL END EN ISO 9712:2012

NIVELES DE CALIDAD

SOLDADURA POR FUSIÓN EN ISO 5817:2014 EN ISO 10042:2018

SOLDADURA POR HAZ DE ELECTRONES Y 
LÁSER

EN ISO 13919-1:2020 EN ISO 13919-2:2002

EN ISO 13919-2:2004

CORTES EN ISO 9013:2017

PREPARACIÓN EN ISO 9692-1:2014 EN ISO 9692-3:2016

EN ISO 9692-2:1999

INSPECCIÓN Y ENSAYO DURANTE LA SOLDADURA

PRECALENTAMIENTO Y TEMPERATURA EN ISO 13916:2018

RECOMENDACIONES PARA SOLDAR EN 1011-2:2001 EN 1011-4:2001 SOLD. ACERO PLAQUEADO SOLDEO POR LÁSER HAZ DE
ELECTRONES

FUNDICIÓN DE 
HIERRO

ISO/TR 17671-2:2002 ISO/TR 17671-4:2002  EN 1011-5:2003 EN 1011-6:2019 EN 1011-7:2005 EN 1011-8:2018

ISO/TR 17671-3:2002 ISO/TR 17671-5:2004 ISO/TR 17671-6:2005 ISO/TR 17671-7:2004

EVITAR AGRIETAMIENTO EN FRIO ISO/TR 17844:2007 CONSUMIBLES PARA EL SOLDEO

PRODUCTO EN 13479:2018

REQUISITOS DE CALIDAD FABRICACIÓN EN 12074:2000 

CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTROS EN ISO 544:2018 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN ISO 14344:2011 

MÉTODOS DE ENSAYOS Y 
REQUISITOS DE CALIDAD

EN 14532-1:2006 

EN 14532-2:2005

EN 14532-3:2006 

ENSAYOS EN ISO 15792-1:2012 

EN ISO 15792-2:2009 

EN ISO 15792-3:2011 

EN ISO 6847:2013

EN ISO 8249:2019 

EN ISO 3690:2019 

EN ISO 2401:2019 

ELECTRODOS TIG EN ISO 6848:2015 

RECARGUE DURO EN 14700:2014 

REQUISITOS DE CALIDAD PARA EL SOLDEO

CRITERIOS DE ELECCIÓN EN ISO 3834-1:2006

REQUISITOS DE CALIDAD COMPLETOS EN ISO 3834-2:2006 

REQUISITOS DE CALIDAD NORMALES EN ISO 3834-3:2006

REQUISITOS DE CALIDAD ELEMENTALES EN ISO 3834-4:2006

DOCUMENTOS EXIGIBLES EN ISO 3834-5:2015

IMPLANTACIÓN NORMAS ISO 3834 ISO/TR 3834-6:2008

APLICACIONES FERROVIARIAS

GENERALIDADES EN 15085-1:2008

REQ. CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DEL 
FABRICANTE DE SOLDEO

EN 15085-2:2008

REQUISITOS DE DISEÑO EN 15085-3:2008

REQUISITOS DE PRODUCCIÓN EN 15085-4:2008

INSPECCIÓN ENSAYO Y DOCUMENTACIÓN EN 15085-5:2008

MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

MUESTREO DE HUMOS EN LABORATORIO EN ISO 15011-1:2010 

EN ISO 15011-2:2010 

EN ISO 15011-3:2010 

EN ISO 15011-4:2018 

EN ISO 15011-5:2012 

MUESTREO DE HUMO EN ZONA DE RESPIRA-
CIÓN DEL OPERARIO

EN ISO 10882-1:2012 

EN ISO 10882-2:2001 

FILTROS EN ISO 15012-1:2020

EN ISO 15012-2:2020

EN ISO 21904-1:2020 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LOS OJOS EN 169:2003 

EN 170:2003 

EN 171:2002

EN 175:1997 

EN 379:2004  

ROPA DE PROTECCIÓN EN ISO 11611:2018 

EN 12477:2002 

CORTINAS DE SOLDADURA EN ISO 25980:2015 

VERIFICACIÓN DEL MEDIOAMB. EN 14717:2005 

OTROS

COMPONENTES DE ACERO SOMETIDOS A 
PRESIÓN

EN 1708-1:2011 

EN 1708-3:2012 

COMPONENTES NO SOMETIDOS A
PRESIÓN INTERNA

EN 1708-2:2020 

IMPERFECCIONES GEOMÉTRICAS - DEFINICIONES

SOLDEO POR FUSIÓN EN ISO 6520-1:2009 

SOLDEO POR PRESIÓN EN ISO 6520-2:2013 

CORTES TÉRMICOS EN ISO 17658:2015 

REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA EN ISO 2553:2020

PROC. Y NÚM. DE REFERENCIA EN ISO 4063:2011 

TERMINOS Y CONDICIONES ISO/TR 25901-1:2016 

ISO/TR 25901-3:2016 

ISO/TR 25901-4:2016

CEN/TR 14599:2006

TÉRMINOS EN JUNTAS Y SOLDADURAS EN ISO 17659:2005 

TOLERANCIAS EN ISO 13920:1997 

POSICIONES DE SOLDADURA EN ISO 6947:2020

ACERO DE REFUERZO EN ISO 17660-1:2008 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

REGLAS GENERALES END EN ISO 17635:2017 

NORMA DE ENSAYO NVL. DE ACEPTACIÓN

INSPECCIÓN VISUAL EN ISO 17637:2017  EN ISO 5817:2014 

ENSAYO RADIOGRÁFICO EN ISO 17636-1:2013 EN ISO 10675-1:2017

EN ISO 17636-2:2013 EN ISO 10675-2:2018

ENSAYO ULTRASONIDO EN ISO 17640:2019  EN ISO 11666:2018

EN ISO 10863:2012 EN ISO 15626:2019

EN ISO 13588:2020  EN ISO 22825:2018

EN ISO 22825:2018 EN ISO 23279:2018

ENSAYO PARTÍCULAS
MAGNÉTICAS

EN ISO 17638:2017  EN ISO 23278:2015

ENSAYO MACROSCÓPICO Y
MICROSCÓPICO

EN ISO 17639:2013

ENSAYO LÍQUIDOS
PENETRANTES

EN ISO 3452-1:2013  EN ISO 23277:2015

TRATAM. TÉRMICO POSTERIOR A 
LA SOLDADURA

EN ISO 17663:2010 

CALIBRACIÓN-VALIDACIÓN EN ISO 17662:2016

ENSAYOS DESTRUCTIVOS

IMPACTO EN ISO 9016:2013

TRACCIÓN LONGITUDINAL EN ISO 5178:2019

TRACCIÓN TRANSVERSAL EN ISO 4136:2013

TRACCIÓN UNIONES EN CRUZ Y 
CON SOLAPE

EN ISO 9018:2016

CURVA EN ISO 5173:2011

ROTURA EN ISO 9017:2018

DUREZA EN ISO 9015-1:2011

EN ISO 9015-2:2016

EX. MACRO Y  MICROSCÓPICO EN ISO 17639:2013

AGRIETAMIENTO EN CALIENTE EN ISO 17641-1:2005 

EN ISO 17641-2:2016

ISO/TR 17641-3:2005

AGRIETAMIENTO EN FRÍO EN ISO 17642-1:2005

EN ISO 17642-2:2005

EN ISO 17642-3:2005

VERUS es una entidad líder en servicios de certificación y 
auditoría. Certificamos Marcado CE, Calidad, Medio Ambiente 
y Eficiencia Energética.

Entidad de certificación especializada en:

EN 1090-1. Ejecución de estructuras de acero y aluminio.

EN ISO 3834-2: Requisitos de calidad para el soldeo por 
fusión de materiales metálicos.

EN 15085-2: Soldeo de vehículos y de componentes 
ferroviarios.
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